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RAPOR NUMARASI : TURT140033824-DÜZELTME RAPOR 01 
  

BAŞVURAN FİRMA : Gökhan Boya San. ve Tic. Ltd. Şti. 
  

ADRES  Kazımpaşa Mah. Çanakkale Asfaltı No:20  Menemen İzmir TÜRKİYE 
FAKS NO :0232 832 73 97 

 İlgili Ki şi :Ünal Şengün (unal@gokhanboya.com) 
  

ALICI Belirtilmemi ştir 
  

NUMUNE TANIMI : Bir adet  ünlü akrilik 2/1 parlak lake sonkat, beyaz 
  

GİRİŞ TARİHİ : 10 Mart, 2014 (09:45) 
  

ÇIKIŞ TARİHİ : 12 Mart, 2014 / 21 Mart, 2014 
  

REFERANS : 311-1001/369-0025  
  

NOT : Bu düzeltme 01 raporda, müşteri isteği ile rapor Türkçeye çevrillmiştir. 
Bu rapor 12 Mart, 2014 tarihinde çıkarılan TURT140033824 numaralı raporun yerine 
geçmektedir ve onun yerine kullanılmalıdır. 

  

 

TEST Numune  

Belirli Elementlerin Geçiş Özellikleri (Toksik Elementler) G 
 
G = GEÇTİ / K = KALDI / NR = SINIR DEĞER BELİRTİLMEMİŞ / SC=DEVAM EDİYOR / X=TEST EDİLMEMİŞ NUMUNE 
 

Bu test sonuçları sadece test edilen numuneye aittir. Bu test raporunun hiç bir bölümü tek başına ve/veya ayrı ayrı kopyalanamaz ve INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş.’nin yazılı izni olmadan 
kopyalanıp çoğaltılamaz, üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve reklam aracı olarak kullanılamaz. 
Rapordaki belirsizlik değerleri %95 güvenilirlik derecesini sağlayacak şekilde standard belirsizlik değerlerinin bir örtme faktörü K=2 ile çarpılması temeline dayanır. Belirsizlik değeri hesaplaması 
ISO/IEC 17025’e ve TURKAK akreditasyon isteklerine göre yapılmıştır. Aksi belirtilmedikçe geçti ve kaldı değerleri belirsizlik değerleri gözetilmeksizin verilir. Belirsizlik değerleri dikkate 
alındığında sonuçlar sınırda olabilir. Sınırda kalan sonuçların müşterinin standardına gore pozisyonunun belirlenmesi için tekrar test edilmelidir. Fikirler ve yorumlar TURKAK akreditasyonunun 
kapsamı dışında belirtilir. (*) ile belirtilen testler TURKAK akreditasyon kapsamı dışında kalan testlerdir. 
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  Test Metodu Sonuç Sınır Değerler 
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Belirli Elementlerin Geçi ş Özellikleri (Toksik Elementler)  
BS EN 71-3 : 1995  
İndüktif Eşleşmiş Plazma-İCP_OES tarafından Asit ekstraksiyon yöntemi kullanıldı ve toksik element içerikleri 
belirlendi 

 

 SONUÇLAR (ppm)  GEÇTİ/KALDI  Sınır Değer 
(ppm)  

  Antimon(Sb) <2 ppm GEÇT İ 60 

  Arsenik (As) <2 ppm GEÇT İ 25 

  Baryum(Ba) <2 ppm GEÇT İ 1000 

  Kadmiyum(Cd) <2 ppm GEÇT İ 75 

  Krom(Cr) <5 ppm GEÇT İ 60 

  Kurşun(Pb) <5 ppm GEÇT İ 90 

  Civa(Hg) <2 ppm GEÇT İ 60 

  Selenyum (Se) <2 ppm GEÇT İ 500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ppm (milyonda bir parçası) =mg / kg 
< =Küçüktür 
ND =Bulunamamıştır 
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